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1 Ettevalmistus

ISO 9867

Lõigata kangast 3 test tükki

150mm x 280mm (pikem külg lõime suunas)

Jälgi, et kangal ei oleks kortsusid enne testi teostamist, kui on, siis eemalda need kergelt
triikides

 

http://www.evs.ee/tooted/iso-9867-2009


2 Testi teostamine

TESTI TEOSTAMINE

Kinnita kangas klambritega seadmele, jälgides, et parem pool jääb väljapoole

Keera seade ülemisest lukust lahti ja lase see alla
Aseta koheselt peale raskus 3500 g ja märgi aeg

20 min möödudes, pärast märgitud aega, eemalda raskus ning ettevaatlikult test kangas

Riputada test kangas lühemat külge pidi ülesse 24 tunniks

 HINDAMINE

Hinda tulemust valguskapis 24 tunni möödudes

Võrdle 1-5 skaalal, näidiste abil

 


